PROFILI SOTTILI FORMATI A FREDDO

thin gauge cold formed
elementi ottenuti formando a freddo una lamiera d’acciaio

procedimenti per ottenerli:
— stampaggio alla pressa
— laminazione

stampaggio alla pressa:

il nastro d’acciaio viene pressato, a singoli tratti, su uno stampo




laminazione a freddo:

il nastro d’acciaio viene deformato gradualmente facendolo
passare attraverso coppie di rulli

vantaggi della laminazione:
— alta capacita produttiva
— notevole precisione dimensionale
— possibilita di sagomare lamiera verniciata o rivestita

la convenienza economica del procedimento dipende soprattutto da:
— complessita del profilo
— quantita da produrre



ELEMENTI PRODOTTI MEDIANTE FORMATURA A FREDDO

lamiere grecate spessore t 0.5< ¢t £4.0 mm

usate per coperture non praticabili (in genere gia predisposte con
1solamento termico e impermeabilizzazione)

impermeabilizzazione

1solamento

S\ T e

oppure per solai praticabili (in genere con soletta in calcestruzzo,
eventualmente armata con una rete)

calcestruzzo

ANV WAL WA

massima luce per le tipologie usuali (a)-(b): da 1.50 m a 3.00 m
richiedono quindi travi secondarie (arcarecci)

dimensioni della greca molto maggiori (¢) consentono di evitare le
travi secondarie



elementi strutturali spessore t 1.0< ¢t £8.0 mm

CLL L
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elementi secondari (arcarecci) che sostengono la lamiera grecata
di una copertura (di solito sezioni a C 0 a Z)

aste di travature reticolari (in particolare per luci non molto
elevate, fino a 15 m)

travi principali (di solito sezioni a C accoppiate)

colonne (sezioni scatolari o anche sezioni a € accoppiate a
formare uno scatolare)

N.B. aspetto critico per l'utilizzazione come travi e colonne in
zona sismica ¢ la duttilita



EFFETTI DELLA LAVORAZIONE A FREDDO

incrudimento:

— aumento del limite elastico f, (fino al 50% in piu) ed anche della
tensione di rottura fu (molto di meno)

per I’Eurocodice 3, parte 1-3 [2.4(1)]

considerare per tutta la sezione un’unica tensione di snerva-
mento fy,, maggiorata rispetto a quella del materiale base f,;,

Jra = yb+(cf4\]t ](fu—fyb) < O'S(fu+fyb)

8

con:
t spessore della lamiera prima della formatura (mm)
A, area geometrica della sezione trasversale
C coefficiente funzione del tipo di processo di piegatura
C=7 per piegatura in continuo
C=5 per altri tipi di piegatura
N numero degli angoli a 90° presenti nella sezione aventi un

raggio di curvatura minore di 5 ¢

— riduzione della duttilita e della resilienza

riduzione dello spessore:

I’Eurocodice non fornisce indicazioni specifiche
le norme inglesi valutano lo spessore ridotto ¢,

(r+ktjt
t., =
rid r+05t¢

con r raggio interno di piegatura
k =035 per r=1.5t¢

tensioni residue:

di tipo flessionale, cioe¢ variabili lungo lo spessore e a risultante
nulla nello spessore

hanno influenza sull’instabilita locale (imbozzamento) ma non
direttamente sul comportamento globale



VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
DELLA SEZIONE (A,, I,)

Possibilita:

— considerare 1’effettivo sviluppo, con tratti rettilinei e raccordi
circolari, ciascuno col suo spessore (eventualmente ridotto nei
raccordi)

per le formule da usare si puo far riferimento al manuale del programma
COLDFORM, paragrafo 4.3

— considerare la sezione curvilinea costituita dalla linea media,
valutarne le proprieta e poi moltiplicarle per lo spessore
(assunto unico per tutti 1 tratti)

— considerare la sezione idealizzata ottenuta da quella curvilinea
eliminando 1 raccordi e sostituendoli con spigoli vivi

in questo caso I’Eurocodice 3, parte 1-3 [ 2.6 (3) |, prescrive di
ridurre le caratteristiche:

Al =A,(1-9)
I, =1,(1-20)
con

>
5=043 "1

2.b
i=1

e
r; raggio interno di curvatura
b; lunghezza del tratto rettilineo



PROBLEMI PARTICOLARMENTE RILEVANTI

per le sezioni sottili formate a freddo

instabilita locale

s1 manifesta con ondulazioni delle parti della sezione soggette a
compressione, con lunghezza d’onda dello stesso ordine di
grandezza della larghezza della parte instabilizzata

limita la resistenza e la duttilita e riduce la rigidezza dell’ asta

1 suoi effetti possono cumularsi a quelli dell’instabilita globale

bassa rigidezza torsionale

¢ dovuta alla piccolezza dello spessore ed alla forma quasi sempre
aperta della sezione

in molti casi il comportamento ¢ ulteriormente peggiorato dalla
mancanza di assi di simmetria

ridotta resistenza al rifollamento nei collegamenti bullonati

porta problemi alla progettazione dei giunti, che possono essere
condizionanti nel progetto della membratura

corrosione

superabile con opportuno trattamento della superficie (zincatura,
ecc.)



INSTABILITA LOCALE

premessa: confronto tra carico critico e comportamento post-critico di
un’asta compressa e quello di una lastra compressa

ASTA COMPRESSA

asta ideale  priva di imperfezioni e costituita da materiale linearmente
elastico

carico critico

la teoria, sviluppata da Eulero, fornisce
_T'EI
cr T lZ
7"El 7©m°E 7©E
T rA Ty 2
essendo

_ I
= \/; raggio d’inerzia della sezione

l
A= ; snellezza

comportamento post-critico

quando si raggiunge il carico critico si hanno spostamenti tra-
sversali molto grandi per piccolissimi incrementi di carico

in pratica il carico non puo aumentare ulteriormente e la
rigidezza assiale si puo considerare nulla



asta perfetta ma costituita da materiale elasto-plastico
la tensione critica non puo superare la tensione di snervamento

si puo distinguere tra aste tozze (che si snervano prima di
instabilizzarsi) e aste snelle (che si instabilizzano in campo
elastico)

il limite & costituito dalla snellezza A, corrispondente alla

tensione di snervamento
E
A=x |
Iy
asta tozza
O /fy / \  (snervamento)
asta snella
(Eulero)

0 ! My

asta reale con imperfezioni e costituita da materiale elasto-plastico

la tensione critica ¢ minore di quella che si avrebbe nel caso di
asta perfetta

Ocr /fy

1

e ; /ﬁ asta reale
AN

0 L My

il comportamento post-critico ¢ comunque analogo a quello dell’asta
perfetta



LASTRA COMPRESSA

vincolata lungo 1 bordi in modo da
consentire spostamenti solo nella
direzione del carico

=
o

lastra ideale priva di imperfezioni e costituita da materiale linearmente
elastico

carico critico

le ondulazioni che si formano hanno una lunghezza d’onda
comparabile con la larghezza b

la soluzione delle equazioni della superficie elastica fornisce,
_be
12

N - k7 E1I ~ k7 E¢
T (1=vHb 120-v)b
kn* E
O-cr: 2 2
120-v) (/1)

tenendo conto che A=bt:

con

1Y mb\>
k = b +2+ T e m =numero di semi-onde

quando [ > 4 si ha k=4
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comportamento post-critico

quando si raggiunge il carico critico lo sbandamento fuori piano
causa 1’allungamento delle fibre trasversali, che tendono
quindi a limitarlo grazie alla loro rigidezza estensionale

per questo motivo:
— ¢ possibile aumentare ulteriormente il carico
— la rigidezza assiale della lastra si riduce (fino al 40% del
valore iniziale) ma non si annulla

per N>N,, :

— le fibre longitudinali piu vicine al bordo, piu vincolate,
sono piu rigide di quelle centrali e portano un carico
maggiore

— 1l diagramma delle tensioni in mezzeria non ¢ uniforme,
ma ha un valore massimo in prossimita dei bordi e
minimo al centro

Gmax

lastra perfetta ma costituita da materiale elasto-plastico
il carico massimo corrisponde al raggiungimento della tensione
di snervamento nella fibra piu sollecitata
dall’espressione precedente si ottiene
(N, I N,)’
N, /N,

Nult Ncr
—=036+083 —-0.19
N N

y y

per ulteriori incrementi di deformazione il carico portato tende a
diminuire
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VALUTAZIONE APPROSSIMATA DEL COMPORTAMENTO
POST-CRITICO

alcune vecchie normative:

poiché la tensione media ¢ minore di quella massima, si impone
alla tensione media un limite piu basso della tensione di
snervamento (in funzione di b/t)

impostazione attuale (Eurocodice 3):
proposta per la prima volta da Von Karman (1932)

si considera la tensione massima agente su una parte b della
larghezza, cioe si considera

max ~ eff

N=[odb=0,, b
by ¢ detta larghezza efficace

\ K Omax

la larghezza efficace b,y dipende da O

ad esempio, al collasso si avrebbe b,/ b =Ny, / N, e si potrebbe
usare 1’espressione riportata in precedenza

piu semplicemente, si assume per ogni assegnata tensione
massima di compressione Gco, che by sia la larghezza per la
quale tale tensione € critica, cioe per cui € Geom = Ocr

quindi
k72 E kn* E®b/b,)’
O = =
O 120=v) (b, 1) 12(0-V) (b /1)
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dall’espressione precedente si ricava (sostituendo il valore di 7 e

ricordando che v=0.3)
b _

_ lp

b

avendo posto

— b o
A =1052 — | =%
P t | Ek

A, & denominata “snellezza relativa”

si ha allora, per una lastra perfetta:

1
b= pb con /’:7 <1

4
espressione che vale per 4 >1

lastra reale con imperfezioni e costituita da materiale elasto-plastico

per tenere conto delle imperfezioni si assume
1-022/4,
p = —

<1
A, B
espressione da usare (perché da valori < 1) quando 4, > 0.673

1 risultati sono corretti quando o, = f,

per O, < f, I’espressione € troppo cautelativa

I’Eurocodice consiglia di assumere

p:1—0.22//1pd +018/1’m_/1”d <
/’Lpd /’Lpu - 0.6 -
con

= b O
A, =1052— com

rd t\ Ek

—~ b fy

=1.052 —
pu t Ek
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LASTRA CON UN BORDO LONGITUDINALE LIBERO

il comportamento ¢ analogo a quello della lastra in cui entrambi 1
bordi longitudinali sono vincolati, ma il suo carico critico €
molto piu basso

la tensione critica puo essere calcolata con le stesse espressioni

valide per lastra appoggiata e entrambi 1 bordi, ponendo pero
k=0.45

per annullare o limitare la riduzione del carico critico (e quindi
della capacita portante) si possono aggiungere dei risvolti,
denominati irrigidimenti di bordo

Deformata

LASTRA MOLTO SNELLE

la capacita portante ¢ molto bassa anche nei casi di lastre
vincolate ad entrambi 1 bordi, nelle quali pero il rapporto b/t ¢
elevato. In questi casi per aumentare la capacita portante si
inseriscono delle nervature, dette irrigidimenti intermedi
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APPLICAZIONE AI PROFILI SOTTILI FORMATI A FREDDO

per D'analisi dell’instabilita locale 1 profilati a freddo si considerano
composti da un insieme di lastre piane mutuamente collegate lungo 1
bordi comuni

per semplicita si assume che 1 bordi siano semplici appoggi, trascurando il
possibile vincolo mutuo alla rotazione

in presenza di irrigidimenti di bordo o intermedi occorre verificare
I’efficacia dell’irrigidimento, cioe la sua capacita di impedire
spostamenti

per ’Eurocodice 3 la larghezza geometrica ¢ indicata col simbolo b, ed €
misurata dal punto medio del raccordo d’angolo

irrigidimento
intermedio

raccordo d’angolo

irrigidimento di bordo
} bel; "

irrigidimento
d’anima
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I’Eurocodice 3 fornisce dettagliate indicazioni sul valore di k£ in funzione
della distribuzione di tensioni e del grado di vincolo; usa il simbolo kg
per evidenziare la dipendenza di k dall’andamento delle tensioni

Table 3.1 Doubly supported elements
(Internal compression elements)

Stress distribution Effective width b,
(compression positive)
=-+1
0] + 02 "«U___l_
boss=p-bp
b 1 b b'l-o-s'b,,l
,,__;L J&_L b,2=0.5-b,,
bp
) 1>920:
o] beyr=p-bp
b =Zb.”
e b o
-,4—8—14 ez L bez-bcll_bal
bp
X be L bt L
1 '| ] Y<O0:
o boss=p bc=p-b,p/(l-y)
b,l-0.4'b,,,
02 b.2-0.6'b.fl
,beq bez
bp
Y=0,/0, +1 1>y9>0 0 0>y>-1 -1 -l>y>-3
' 8.2 7.81-6.29v+ 5.98-
Buckling 1 4.0 J oS5+y [7.81 ) 23.9
: : +9.78y? (1-y)?
factor k,

Alternatively, for 12y2-1;

‘ 16
° [(1+w)2+o.112(1_,:W)2]°‘5+(1+w)




Table 3.2

Singly supported elements

(Outstand compression elements)

Stress distribution
(compression positive)

Effective width by,

beH
' l ; I>p20:
02 + g, b./,-p’bp
I bo L
. bt be
b
+ |0 Dopy=p - bc=p-bp/(1-W)
0z
L be
N
y=0;/0, +1 0 -1 +12y2-1
Buckling factor k,| 0.43 0.57 0.85 |0.57-0.21y~«0.07y?
D ett
l 1>920:
01 + 0, bess=p-bp
b !
o be bt N
| Dert l ]
g P<O0:
! Oaps=p-bc=p-0p/(1-Vy)
- g,
| be )
N )
Y=0,/0, +1 1>y>0 0 o>y>-1 -1
, 0.578 1,70-5Sy+
Buckling |0.43 y+0.34 1.70 23.8
+17.1y?
factor &k,




EFFICACIA DEGLI IRRIGIDIMENTI DI BORDO

un elemento vincolato da un irrigidimento di bordo fornisce la stessa
resistenza di un elemento con bordo fisso solo se I'irrigidimento si

mantiene rettilineo
Deformata

La giunzione
resta diritta resta diritta
Orlo adeguato

La giunzione non

Orlo inadeguato

dimensione c¢ consigliata dell’irrigidimento affinché sia efficace:
c2bl/5 e c<10¢

I’irrigidimento pud essere considerato come un’asta compressa, che
potrebbe instabilizzarsi; essa ¢ per0 vincolata elasticamente al resto
del profilo e ci0 riduce il rischi di instabilita

nel valutare 1’efficacia (e il rischio di instabilita) dell’irrigidimento, lo si
deve vedere come un’asta la cui sezione ¢ costituita da tre parti:

(1) parte efficace dell’elemento dal lato dell’irrigidimento
(2) parte efficace dell’irrigidimento
(3) raccordo circolare tra elemento e irrigidimento

by |

be T
B | 3)

) s1 usano 1 seguenti simboli:

(1) J A, area della sezione del-

I’1rrigidimento

I, momento d’inerzia della
sezione dell’irrigidi-
(2) o i mento
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CARICO CRITICO DELL’IRRIGIDIMENTO
visto come trave elastica su suolo elastico

il carico critico vale
Ncr,r = 2 Cr E Ir
e quindi la tensione critica ¢

2./C EI
o ="
cr,r A

r

dove C, ¢ la costante elastica del suolo che puo essere posta pari a

— per sezioni a C o Z irrigidite

025E ¢
= (1= (b+ 15h) in caso di compressione
025E ¢’
C, = b (1= v2) (b+h) in caso di flessione

— per sezioni a L irrigidite

_ 025E ¢’ in caso di flessione nel piano
b A=V (b+h x-z, con fibre superiori tese

_ 025Et’ in caso di flessione nel piano
"R (=) (b+h) x-y, con fibre di destra tese

— per sezioni a omega € per lamiera grecata

- 025E 1’ _ _ ,
"SR (= v?) (b + 15h) in caso di compressione
025E ¢’
C, = W (=) (b+h) in caso di flessione

19



RIDUZIONE DELLA CAPACITA PORTANTE DELL’IRRIGIDIMENTO

analogamente a quanto si deve fare per un’asta (vedi in seguito) si
determina un coefficiente riduttivo ¥ in funzione della snellezza

relativa adimensionalizzata 4. =./f,/0,, con un coefficiente di
imperfezione o=0.13

poiché I'irrigidimento fa parte della sezione ed occorre aggiungere il suo
contributo (ridotto) a quello degli altri elementi, si considera
convenzionalmente che questa riduzione di capacita portante si
trasforma in una riduzione di spessore

si considera quindi per le tre parti che compongono I'irrigidimento (visto
come asta) uno spessore efficace o= X

questa riduzione pud modificare lo stato tensionale e quindi rendere
necessario un procedimento iterativo

€y

@DQ ) t, ! Gross Cross section and

e " II boundary conditions
¢
L b" L
{

Effective cross section

@ W fy LAy =Aya+ A, (STEP1)
Q=== a (bojpa=bys2)for Comw
| Catt
betr) {benz -L
Al”.‘ Ar (I, )
AE[..
l o Bifurcation stress o, , of the

sectionwithA,,/,,C,
B — j'f.u (STEP2:C, according to Fig. 3.3.1)

ac .
@ Mﬂm f, (I o:r Reduced buckling stress o, ,
gy = j‘ according to reduction factor x ,
eft

fork,=\f,/0..,
C,
ﬂmﬂﬂﬂf’ mﬂ[ﬂl‘[ f, Reduced area A, ,,, referred to the
® 3ty . yield strength 7, and expressed
by a reduced thickness!,,,
@ ﬂmﬂﬂﬂf’ g#m Oc,r e Xy fy Ifx, < llitcra.tion may be performed
LITERATION(X ,) - G & described in clause (7) until
Xnol = Xn bu‘ Xa-1 < Xn
—— ) —— — ¢ — ‘EE__.T . S—— . N
@ f, [[UII]M f, Reduced area 4, ,,, referred to the
te™= yield strength £, and ex
. y pressed
ITERATION (n +1) g j " byareduced thickness t,; .1,
Jbett I A
Agiry b.u,z
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EFFICACIA DEGLI IRRIGIDIMENTI INTERMEDI

anche in questo caso I’irrigidimento puo essere considerato come un’asta
compressa, vincolata elasticamente

la sua sezione ¢ costituita da tre parti:
(1) parte efficace dell’elemento da un lato dell’irrigidimento
(2) parte efficace dell’elemento dall’altro lato dell’irrigidimento
(3) 1rrigidimento vero e proprio

+— by bnz
; l '} nzz'r Tbett 2
e
ﬂL l - A I

betr11 beit 1.2 se0s

T

si usano 1 seguenti simboli:

A, area della sezione dell’irrigidimento
I, momento d’inerzia della sezione dell’irrigidimento

la tensione critica, che corrisponde all’instabilizzazione dell’irrigidimento
¢ anche in questo caso
2 C EI,
cr,s A

N

dove la costante elastica C; puo essere posta pari a

c :O.25Et3 (b, +b,)
" (1-Vv*)b] b;

con b, e b, distanza dell’irrigidimento dai due bordi adiacenti

in funzione della tensione critica si calcola la snellezza relativa
f / C)" S

e quindi, assumendo un coefficiente di imperfezione «o=0.13, il
coefficiente riduttivo ) e lo spessore efficace 7,54= X ¢
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CALCOLO DELLE CARATTERISTICHE LIMITE

TRAZIONE [4.2]
in questo caso non esistono problemi di instabilita locale

la resistenza limite a trazione ¢ fornita dalla relazione

Jra A
N, gi = o
Y mo
essendo
Jra la tensione di snervamento media nella sezione
A, I’area della sezione geometrica del profilo
Yo il coefficiente parziale di sicurezza (Yy,p=1.1)

in presenza di fori la resistenza limite sara il minore tra il valore innanzi
definito e la resistenza ultima della sezione netta, che dipende
dall’area netta della sezione e dal tipo di collegamento



COMPRESSIONE (in assenza di problemi di stabilita globale) [4.3]
I’instabilita locale puo giocare un ruolo molto rilevante

la resistenza limite a compressione ¢ fornita dalla relazione

N _ f y Aeﬁ”
c,Rd —
Y
essendo

5y la tensione di snervamento caratteristica nella sezione,
pari a f,, quando la sezione ¢ tutta efficace, f;, quando la
sezione lo ¢ solo parzialmente

Aoy I’area della sezione efficace del profilo

V1 il coefficiente parziale di sicurezza (y,;=1.1)

si procede quindi nel modo seguente:

—sit calcola la larghezza efficace per tutti gli elementi che
costituiscono la sezione, tenendo conto per ciascuno di essi del
rapporto b,/t e delle condizioni di vincolo agli estremi e
considerando un diagramma di tensioni uniforme e pari a fj,

— se per tutti gli elementi b= b sihache A=A,

— in caso contrario si assume che la tensione sia pari a fy, e si calcola
di conseguenza la sezione efficace

ATTENZIONE: per sezioni che non hanno un doppio asse di simmetria vi
puo essere una eccentricita ey tra il baricentro della
sezione efficace e il baricentro della sezione geometrica.
In questo caso andra considerata la presenza di un
momento flettente addizionale AM = Ngg3ey 1 che
comporta la necessita di verificare la sezione a
pressoflessione
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FLESSIONE (in assenza di problemi di stabilita globale) [4.4]

anche in questo caso I’instabilita locale puo giocare un ruolo rilevante

M

occorre procedere in maniera iterativa:
— si valuta la posizione del baricentro della sezione geometrica

— s1 assegna un diagramma di deformazioni € con valore nullo in
corrispondenza all’asse baricentrico e pari a €, all’estremo
compresso (accettando 1’eventuale superamento della deformazione
limite elastica all’estremo teso) ed il corrispondente diagramma di
tensioni 6 = E €

—sit calcola la larghezza efficace per tutti gli elementi che
costituiscono la sezione, tenendo conto per ciascuno di essi del
rapporto b,/t e delle condizioni di vincolo agli estremi e
considerando il diagramma di tensioni precedentemente definito
(uniforme nelle ali, variabile linearmente nelle anime)

— si valuta la posizione del baricentro della sezione efficace, che sara
variata rispetto alla precedente

— si determina la risultante del diagramma di tensioni sulla sezione
efficace; essa porta in genere a uno sforzo normale non nullo;
occorre quindi assegnare un nuovo diagramma di deformazioni e di
tensioni e iterare il procedimento, fino ad ottenere una posizione
dell’asse neutro cui corrisponde solo momento flettente



se la parte tesa rimane in campo elastico, la condizione sopra riportata
equivale a dire che I’asse neutro deve essere baricentrico per la
sezione efficace; la resistenza limite a flessione e fornita dalla

relazione
M. g, = fy VVeﬁ”
’ Y mi
essendo
Iy la tensione di snervamento caratteristica nella sezione,
pari a f,, quando la sezione ¢ tutta efficace, f;, quando la
sezione lo ¢ solo parzialmente
Wesr il modulo di resistenza della sezione efficace del profilo
Y1 il coefficiente parziale di sicurezza (y,;=1.1)

in caso di parziale plasticizzazione della parte tesa della sezione, occorre
utilizzare le espressioni che forniscono le caratteristiche di
sollecitazione per una sezione in regime elastico-perfettamente
plastico

si veda il manuale del programma COLDFORM, paragrafo 5.4

in determinate condizioni [4.4 (5)] ’Eurocodice 3 consente di tenere conto
anche delle riserve plastiche del materiale in zona compressa. Si parla
in questo caso di “calcolo plastico” [4.4.3]. Il momento limite ¢ quello
per il quale la deformazione al lembo compresso raggiunge un valore
massimo pari a C, g, con C, che dipende dal rapporto b,/ e delle
condizioni di vincolo agli estremi e puo essere al piu pari a 3
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TENSOFLESSIONE [4.5]

occorre rispettare la condizione

NSd My,Sd Mz,Sd

+ <1
Agfy /yMl eﬁ yf /7/M1 eﬁCZf /yMl
nella quale
A, ¢ I’area della sezione geometrica
Wy € Wepe, sono 1 moduli di resistenza della sezione

efficace, per flessione nei due piani xy e xz

PRESSOFLESSIONE (in assenza di problemi di stabilita globale) [4.6]

occorre rispettare la condizione
NSd MySd+AM MSd+AM
+

+ <1
Ag s 1V Wer s 5 170 Weg o f S 1V
nella quale
A, ¢ I’area della sezione geometrica
Wery € Wepe, sono 1 moduli di resistenza della sezione

efficace, per flessione nei due piani xy e xz

AM, g€ AM, 5,  sono gli eventuali valori del momento flettente
dovuti alla non coincidenza tra baricentro della
sezione geometrica € baricentro della sezione

efficace

26



TAGLIO [4.8]

il problema dell’instabilita dell’anima viene preso in considerazione in

funzione della snellezza relativa dell’anima 4,

Form of shear buckles
shown by contour lines

la resistenza limite a taglio e fornita dalla relazione

v o= 7,8, 1t
i Y mi
essendo
T, la resistenza media a taglio, dipendente dalla snellezza
relativa dell’anima
S la distanza tra i punti di intersezione dell’anima con le ali
del profilo
2 Sw f Y . C e e . . .
=0.346 - E in assenza di irrigidimenti d’anima
fy _
vT 3 per A, <084
f, _
=048°"  per 084< 4, <138
f,

n=067 5 per 138< 4,

occorre inoltre prevenire I’instabilita dell’anima in corrispondenza
dell’appoggio o di carichi concentrati
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INSTABILITA GLOBALE DI ASTE COMPRESSE

si possono avere tre tipi di instabilita:

— instabilita Euleriana o instabilita flessionale

¢ 1l classico caso studiato da Eulero, nel quale I’asse dell’asta
sbanda trasversalmente nel piano di minor rigidezza
flessionale

— instabilita torsionale

in questo caso la deformata critica dell’asta € puramente
torsionale ed il suo asse si mantiene rettilineo

Deformata
/‘/\

Forma originaria

s1 pud manifestare in aste con sezione poco resistente a torsione €
quindi in sezioni sottili di forma aperta (in particolare se tutti
gli elementi che compongono la sezione convergono in un
unico punto, come nel caso di sezioni a croce)

28



— instabilita flesso-torsionale

in questo caso la deformata critica dell’asta ¢ contemporanea-
mente flessionale e torsionale, cioe 1’asta si torce ma nello
stesso tempo il suo asse sbanda trasversalmente

Forma originaria

si pud manifestare in sezioni poco resistenti a torsione che non
hanno due assi di simmetria (ad esempio sezioni ad L)

INSTABILITA LOCALE E GLOBALE NEI PROFILI SOTTILI

I’instabilita locale delle parti compresse riduce la dimensione efficace di
tali parti e quindi fa diminuire il carico critico globale

se ne tiene conto valutando 1l carico critico con riferimento alla sezione
efficace e non alla sezione geometrica

quando il baricentro della sezione efficace non coincide con quello della
sezione geometrica nasce, anche se siamo in presenza di sforzo
normale centrato, un momento flettente AM; 1’asta deve essere trattata
come asta soggetta a sforzo normale e momento flettente (e non
semplicemente sforzo normale)

z
‘ / , _, non-effective zones

Buckling about y-axis:
en.,=0 AM, ;4=0

= concentric compression: see AS.1
Buckling about z-axis:

| !
y_ .4 f— . —y . :. N . .
N J NZ, -'}‘“ = bending and compression: see A6

en.:*0 AM, sq=Ngq ey .

1z | Zott
a) Gross cross-section b)Effective cross-section for unifors compression
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ASTE COMPRESSE - INSTABILITA FLESSIONALE [5.1]

se ne tiene conto in generale riducendo lo sforzo normale limite mediante
un coefficiente  (rapporto tra sforzo normale critico e sforzo normale

di snervamento) che dipende dalla snellezza dell’asta e dalle
imperfezioni

I’approccio e sostanzialmente analogo a quello della normativa italiana, ma
formalmente diverso; la norma italiana amplifica le tensioni mediante

il coefficiente ® (rapporto tra sforzo normale di snervamento e sforzo
normale critico) anziché ridurre il limite accettabile

la resistenza di progetto di un’asta compressa nei confronti dell’instabilita
globale di tipo flessionale ¢ determinata mediante la relazione

_ny Aeff

Nb,Rd = y =X Nc,Rd
M1

con
1

B o+ [0*—27]
0=0.5[1+h—0.2)+17
A=[Ay N, 1% = (UL [B,]”

X

essendo:

5 la tensione di snervamento del materiale;

A, Parea della sezione geometrica;

A Parea della sezione efficace del profilo calcolata con riferimento ad
una compressione uniforme pari a f,; :

Z snellezza adimensionale;

A=1i, snellezza nel piano di inflessione considerato;

M=mEIf,]” snellezza limite;
B.=A,/A, rapporto tral'area efficace e quella geometrica

I raggio d’'inerzia della sezione geometrica secondo il piano di
inflessione considerato; -

N, carico critico euleriano della sezione geometrica;

04 parametro di imperfezione funzione della geometria della sezione
trasversale [tab. 5.2];

Y1 il coefficiente parziale di sicurezza.
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il parametro di imperfezione a corrisponde a curve di instabilita dipendenti
dalla forma della sezione

curva di instabilita ag a b C d

o

0.13

0.21 0.34

0.49

0.76

TYPE OF CROSS BUCKLING BUCKLING
SECTION ABOUT AXIS CURVE
BUILT-UP CLOSED IF fyp
SECTIONS ANY b
z IS USED
L
i
L mmp— = =Y IF f
, +, ye ANY c
IS USED
>
I.H- SECTIONS
Z Z
; : y -y d
~ )
y—-At--y y--fr--Y 7 - 2 b
L J
2 2
z 2
I s [
y{t-y N ANY b
L Lo
k4
z z _+£_
Y€+~ y—<-yy~!—-—y
N, L ANY c
y-. X OP OTHFR
<0 T serTions
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ASTE COMPRESSE - INSTABILITA TORSIONALE
E FLESSO-TORSIONALE [5.2]

sono soggette a instabilita flesso-torsionale le sezioni che non hanno due
assi di simmetria

la resistenza di progetto di un’asta compressa nei confronti dell’instabilita
globale di tipo torsionale e flesso-torsionale ¢ determinata mediante il
seguente procedimento:

— si1 calcola 1l carico critico flessionale N, e quello flesso-torsionale
N.,pr considerando la sezione geometrica; le formule valide per
sezione con un asse di simmetria sono riportate nell’Eurocodice 3,
parte 1.3 [5.2.3 (3)]

— si determina la snellezza

1_ Ae.fffy
N

cr

usando come N, il minore tra N.,.r € N, pr

— si utilizzano le espressioni indicate per I’instabilita flessionale, con
questo valore di 4 e facendo riferimento alla curva di instabilita b

32



INSTABILITA GLOBALE DI ASTE INFLESSE [6.1]

si puo avere una instabilita latero-torsionale dovuta allo sbandamento
laterale dell’ala compressa

Applied loading

Section A
Showing bending in two directions

and twist, all these effects contributing
to lateral stability

la resistenza di progetto di un’asta inflessa nei confronti dell’instabilita
globale di tipo latero-torsionale ¢ determinata mediante la relazione

ZLT fy W/eff
Mb,Rd = =Xuir Mc,Rd

Vi

dove g, , dipende dalla snellezza relativa

Vvefffy
M

cr

ZLT:

mediante relazioni analoghe a quelle dell’instabilita flessionale di aste
compresse
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INSTABILITA GLOBALE DI ASTE PRESSOINFLESSE [6.2]

se si prende in considerazione la sola possibilita di instabilita di tipo
flessionale, la verifica dell’asta richiede 1l soddisfacimento della
seguente condizione

NSd +k,'(My.M+NM-eNJ) k,-(M,,s‘,+NM-e~',)<
xmin -Aeﬂ'f;/YMI Wcﬂ',) 'fy/YMI Wtﬁ',z .fleMl -
- con.:
- N,
k=1- ma k<15
Xy 'Ac.a"f;
m=X,2B,,—4 ma 1, <090
. -N
fom1ot s ma k<15
Ye A.ﬁ"f;
1, =7L,(2[3M'z ~4) ma i, <0.90
essendo:
y il pitt piccolo tra i, e %,, essendo questi ultimi i fattori di riduzione

per instabilita flessionale intorno agli assi y-y e z-z;
Bu.,» Bu,. fattori di momento equivalente uniforme [par. 6.3];

Ap I’area della sezione efficace del profilo calcolata con riferimento ad
una compressione uniforme pari a f,;

Wy modulo di resistenza della sezione efficace valutata nell'ipotesi di
flessione intorno all’asse y-y;

Wz modulo di resistenza della sezione efficace valutata nell'ipotesi di
flessione intorno all’asse z-z; _

eyy - eccentricita tra il baricentro della sezione efficace corrispondente

ad una compressione uniforme e quello della sezione geometrica
misurata in direzione ortogonale all’asse y;
€Nz eccentricitd tra il baricentro della sezione efficace corrispondente
' ad una compressione uniforme e quello della sezione geometrica
misurata in direzione ortogonale all’asse z;
Va1 il coefficiente parziale di sicurezza.
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TORSIONE NEI PROFILI SOTTILI

il carico verticale genera nelle travi esclusivamente flessione e taglio solo
se esso ¢ applicato in corrispondenza del centro di taglio; ci0 in genere
non avviene quando si utilizzano sezioni che non hanno due assi di
simmetria (ad esempio sezioni a C)

T

- Qbtbw
21, =

in questi casi occorre sovrapporre gli effetti di un carico passante per il
centro di taglio (che produce flessione e taglio) e di un carico torcente
pari al prodotto del carico verticale per la distanza del suo punto di
applicazione dal centro di taglio

1 profili sottili non rispettano rigorosamente le ipotesi alla base della teoria
della trave di De Saint Venant perché lo spessore ha un valore
notevolmente minore delle dimensioni della sezione trasversale

nel valutare I’effetto della torsione occorre considerare due impostazioni
teoriche, che coesistono

—teoria di De Saint Venant, che considera quella che viene
denominata torsione pura o torsione uniforme

— teoria delle aree settoriali, proposta da Vlasov, che considera quella
che viene denominata torsione non uniforme o torsione da
svergolamento impedito
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TORSIONE PURA (DE SAINT VENANT)

le tensioni tangenziali variano linearmente attraverso lo spessore ¢ € sono
costanti nella larghezza b (eccetto in prossimita degli spigoli)

I’angolo unitario di torsione ¢ proporzionale al momento torcente 7 ed
inversamente proporzionale al modulo di elasticita tangenziale G e al

momento d’inerzia torsionale I
de T

de G,

per profili sottili il momento d’inerzia torsionale I vale
1
I = g Z bt 1'3

la tensione tangenziale massima vale
Tt 3T

Tmax -
I, t*Y'b

le tensioni tangenziali sono molto elevate a causa del basso valore di I,
tranne che nel caso di sezioni di forma chiusa per le quali si ha

T
max 2 A l‘
‘*hi:__bl
D J
) atﬁ:: P
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TORSIONE NON UNIFORME (VLASOYV)

quando si applica un momento torcente uniforme su un’asta con profilo
sottile che non ha vincoli longitudinali agli estremi essa si torce e le
sezioni piane non rimangono tali; le ali ruotano in blocco in due versi
opposti € questo movimento e detto svergolamento

se esiste un vincolo che impedisce lo spostamento longitudinale di punti
della sezione (ad esempio un incastro a un estremo) le aste sono
obbligate ad assumere una curvatura in direzione longitudinale

L

¢ come se lo svergolamento fosse impedito da due momenti flettenti uguali
ma opposti applicati alle ali nel loro piano
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s1 puo in un certo senso considerare come se la coppia torcente 7 fosse
costituita da due forze uguali e opposte F=T/h, che generano
flessione nelle ali

V/

i

il sistema di momenti (apparenti) che nascono a causa dello svergolamento
impedito viene denominato bimomento; 1o si puo considerare come il
prodotto dei momenti per la loro distanza (altezza della sezione) ed ha
le dimensioni di un momento per una lunghezza

le tensioni longitudinali provocate da un bimomento B sono fornite
dall’espressione

B
o=_o
r

dove

W= _[ hds ¢ detta coordinata settoriale ed € funzione del punto in
0 cui si calcola la tensione G; A € la distanza di ds dal cen-
tro di taglio (perpendicolarmente alla tangente nel punto)

I'= Ia)2 dA ¢ detta costante di svergolamento o momento d’inerzia
A settoriale ed ¢ funzione delle dimensioni trasversali
della sezione

I’espressione ¢ analoga a quella che fornisce le tensioni provocate da
un momento flettente M
M

o=
Iy
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in generale occorre valutare quale aliquota di torsione € sopportata come
torsione pura e quale come torsione non uniforme, sovrapponendone
quindi gli effetti

| |
m
Ly Teol3)
L4
B ———
1

th
I‘.-s-’-v -
Two } Tao ‘@)
1 0 a2
TwM) Tw()
[
Jzwi0) o200)
@7@ > +
- VQ\
- L - - Ozw(2)
) ~ ozwi) -
9zw(0)
zeo %z0(0) %Zm(2)

nei profili sottili con sezione di forma aperta ¢ preponderante I’influenza
della torsione non uniforme

valori del bimomento in mezzeria di una singola campata, con differenti
schemi di carico e di vincolo:

estremi appoggiati estremi incastrati
carico torcente distribuito m ml® /8 ml* /24

coppia torcente 7 in mezzeria Ti/4 T1/8
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