DURARILITA £ DEEGRADO

Titolo nota 18/03/2015 ]

yl

A

L H0+ 0, = F (oH), idwnl, ougfm,
(‘(héj;nw )




TRAE

QO
J L2
KR
D /
—1,
-J ) ; ﬂ/ug
= -
J
= <
9]




CARROVATAIONE
Coten + €0, = Ca €O,

P#<,¢4
ﬁiz

< ’>}uN\0‘\a dd Lbfd\«mm (',.nzvm“ ‘I







a/c k

(mm anno12)
0.4 3.8
0.5 7.0
0.6 10.1
0.7 12.3
0.8 15.1

Tratta da "Il nuovo

=



COoRRoS'0NE INDOTTA DALLA 1OWE (4




DPWNL AL €nLCesTRU220 eAesaT DA SO;

RO;  some sollets

307

4 344)1)0
Albumnsd- =— | faimg -
o le.

HysO



DPWNL AL €ALEESTRV22D @AusATI DA SO,
A !"’( 10°€

co,

So; L U-K 2 957
I\

(i+o,_ — ’))Q..,,mezﬁ

eO./QE/L.

4
g;pﬂ'u‘f‘;



Fig. 3 - Distruzione progressiva (da sinistra a destra) di
un provino di conglomerato cementizio immerso in un
ambiente solfatico: nel centro il provino si & deformato e
fessurato per formazione di ettringite; a destra il provino
si & “disintegrato” per formazione di thaumasite.
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E CLAZSSI DI

ESPoSiI Z(oug

JN Jo6 ONI 4110 )
Clu:: B Ambiente Struttura | Sottoclassi

MNessun rischio di corrosione (interni

XO  |4i edifici asciuth) Tutte -
Corrosione delle armatura promossa

XC da carbonatazione Armatg 4
Corrosione delle armatura promessa

XD |da cloruri esclusi quelli presenti in Armata 3
acqua di mare
Corrosione delle armatura promossa

XS |dai cloruri dell'acqua di mare Armata S
Degrado del calcestruzzo per cicli di

XF gelo e disgelo Tutte 4

XA |Attacco chimico Tutte 3




Classe di

esp Ambiente Esempi
XC1 Asciutto Interni di edifici con UR. bassa
xc2 |Bagnato raramente Strutture idrauliche
asciutto Strutture interrate
O SO— Interni di edifici con UR. alta
XC3 it Strutture esterne protette dal contatto con
la pioggia
XC4 Clelicdnants Strutture esterne esposte all'acqua piovana

asciutto e bognntc




Classe di | smbiente Esempi
esp.
XD1 Moderatamente |*Strutture raramente a contatto superficiale
umido di spruzzi d'acqua
*Piscine
xbz |Bagnato raramente| -Vasche di frattamento di acque contenenti
asciutto cloruro
*Parti di ponte
Cicli : ‘Pavimenti esterni esposti occasionalmente ad
XD3 Rl acque salate
asciutto e bagnato . . = : :
‘Pavimenti e solai di parcheggi coperti




Classe di

esp. Ambiente Esempi
XSs1 Mndem*!‘nmen*l‘e Strutture in prossimita delle coste
umido
X&2 Bagnato Strutture permunenfemente e completamente
sotto acqua di mare
XS3 Ciclicamente Strutture esposte discontinuamente all'acqua

asciutto e bagmfn

marina (alta-bassa marea)




Classe di : :
Ambiente Esempi
€3p.
Moderata
XF1 saturazione con | Superfici verticali esposte alla pioggia ed al
acqua, no sali gelo
disgelanti
TT Od?'““ Superfici verticali di strutture stradali
XF2 52: :22:;:35:;" esposte al gelo e spruzzi contenenti Sali
isgelanti disgelanti
Elevata saturazione S . o
XF3 con acqua, no sali Superfici nr'lzznntulh e.slpuste alla pioggia ed
disgelanti sXe
XF4 E:T:: fﬂ::;f:?a Superfici orizzontali e strutture verticali
di.-?ﬂ elanti ' stradali esposte a sali disgelanti




Terreno

Classe di esp. Acidita Ione SO,
(Bauman Gully) (mg/kg)

XAl > 200 : ggﬁ
XA2 = g 11%?]?}
aa ~ » 12000

<« 24000
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DETERNIVAZ(ONE DELLR CLASSE D' QESTEV 2 A

Corrosione indotta da:
Carbonatazione Loni cloro
XDle XD2e | XD3e
XC1 ‘ XC2 ‘ XC3 | XC4 %51 X572 %53
Classe di
by C25/30 C28/35 | C28/35 C35/45
Danni al calcestruzzo indotti da:
ﬁfﬁg Gelo-disgelo Attacco chimico
X0 XFI | XF2 | XF3 | XAl | XA2 | XA3
Cassedi | g 30 | c265/30 C28/35 C28/35 €35/45
resistenza |

NTCO8, punto 4.1.2.2.4.3 e Circolare n. 617, punto 4.1.6.1.3



[odos %M-N'.L L Aemon

Valori per vita nominale di 50 anni

Ambiente Classe calcestruzzo Ricopr.
> €25/30 (C,.ir 20
i ) ::CSEH-EEEW) 15
> C28/35 (C,, 30
Agyressive > c4n;éamj 25
> 35/45 (C,. 40
Mt Sggressiee ] > 545;{5?} 35

- Per vita nominale di 100 anni +10 mm

- Per classi di resistenza minore di C;, +5 mm

- Py, deve essere > ¢ (diametro barre)

Circolare n. 617, punto 4.1.6.1.3

—




Ton smergnt | pdarte

Valori per vita nominale di 50 anni

Ambiente Classe calcestruzzo Ricopr.
_—p > €25/30 (Cpin) 25
r—— > €35/45 20
— > €28/35 (Cpin) 35
9 > C40/50 30
> 35/45 (Cpin) 45

Melto aggressive

= C45/35 40

- Per vita nominale di 100 anni +10 mm
- Per classi di resistenza minore di C;, +5 mm
- r,, deve essere > ¢ (diametro barre)

Circolare n. 617, punto 4.1.6.1.3
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Asciutto Interni di edifici con U.R. bassa

X e

XC2 . agnato raramente trutture idrauliche
asciutto Strutture interrate
U Interni di edifici con UR. alta
Moderatamente
XC3 ainido Strutture esterne protette dal contatto con
la pioggia
G -25/3 XC4 Cic Valori per vita nominale di 50 anni
)D asciut Classe calcestruzzo Ricop
Ordinario 2 €23/30 (Cyin) B0
97 - Jo > €35/45

e ity om rem—— > C28/35 (Cpin) 30
99 = C40/50 Fn

. > 35/45 (Cun) 40
%o»e.owp 4) { Nethe stgrmmie > €45/55 35

Ihs ol f){',_ Iy . <& - Per vita nominale di 100 anni +10 mm
rEQTons AL G - Per classi di resistenza minore di C,;, +5 mm

5 - 20 LG = ‘21)' mﬁw\ - i, deve essere > ¢ (diametro barre)

Circolare n. 617, punto 4.1.6.1.3
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Valori per vita nominale di 50 anni

Ambiente Classe calcestruzzo

8735 (Coin)
i )
. > €40/50 30
> 35/45 (C,) 45
Molto ssivo el
apa > C45/55 40

- Per vita nominale di 100 anni +10 mm
- Per classi di resistenza minore di C,,;, +5 mm
- Iy, deve essere > ¢ (diametro barre)

Circolare n. 617, punto 4.1.6.1.3




