VERIFIesr A FESSURAZIONE
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Armatura

P —

Gruppi di Condizioni Combinazione

PP Sensibile ( gggo sensibl!g
esigenze ambientali di azioni — - A -
- Stato limite Wy Stato limite Wy
a S frequente ap. fessure < W, ap. fessure < W
(quasi permanenie> ap. fessure < W ap. fessure < W
b — frequente ap. fessure <w; ap. fessure < W,
e quasi permanente | decompressione - ap. fessure < W,
. frequente formazione fesswre |- ap. fessure <w

c Molto aggressive : -
quasi permanente | decompressione = ap. fessure < W
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VERIFiepn A FESSURAZIove SEN2A PALCOLo DIRETTO
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Diametri massimi delle barre ¢ *, per il controllo della fessurazione”

Tensione nell'acciaio® Diametro massimo delle barre [mm]
[MPa] W= 0,4 mm ‘/—?Vim W= 0,2 mm
160 40 — = 25
I 700 —{ 32 m 16
240 20 16 12
280 16 12 8
320 12 10 6
360 10 8 5
400 8 6 4
450 6 5
1) I valori nel prospetto sono basati sulle seguenti assunzioni:
c=25mm; fy o4 = 2,9 MPa; h,, = 0,5; (h-d) =0,1 h; k; = 0,8; k= 0,5k, = 0,4;k=1,0;k, =0,4 e k= 1,0.
2) Sotto la combinazione di carico pertinente.

0 ¢ H S .206‘14 HP,\
0.4 d A



Flessione (almeno una parte della sezione & compressa):

Kcher
2(h-d)

Trazione (la sezione e tutta tesa):
O = ¢*S(f{:t.eﬁ /2,9) h,/(8(h-d))

0,, x 5
(l)s; 95 x 2,56 4 = 04 C

-

X
g1 9 (5'0’45)

05 = ‘;b*s( fct,eﬂ /2,9)

CP?ZO < 91,6 mm



Spaziatura massima delle barre per il controllo della fessurazione

Tensione nell'acciaio?

Spaziatura massima delle barre [mm]

[MPa] W, =04 mm ) w,=0,3mm / w,=0,2mm
———— e —

160 300 300 200
. 200 300 i 250 1 150
240 250 200 100

280 200 150 50

320 150 100 -

360 100 o0 -

Per le note vedere prospetto 7.2N.
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