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Riferimenti

Normativa

• EN 1993-1-3, Eurocodice 3, parte 1-3:• EN 1993-1-3, Eurocodice 3, parte 1-3:

Regole generali - Regole supplementari per l’impiego dei profilati e 

delle lamiere sottili piegati a freddo

• EN 1993-1-5, Eurocodice 3, parte 1-5:

Elementi strutturali a lastra

Testi

• A.C. Walker, Design and Analysis of Cold-formed Sections, London, 

Intertext books, 1975Intertext books, 1975

• A. Ghersi, R. Landolfo, F.M. Mazzolani, Design of Metallic Cold-formed 

Thin-walled Members, Spon Press, London and New York, 2002

• V. Dipaola, G. Prete, F. Prete, I profili formati a freddo nelle opere di 

carpenteria metallica, Aracne editrice, 2010



Instabilità
di un’asta o una lastra compressa

asta elemento monodimensionale
vincolata agli estremi in modo da consentire spostamenti 
solo nella direzione del caricosolo nella direzione del carico

lastra

lastra elemento bidimensionale
vincolata lungo i bordi in modo da consentire 

spostamenti solo nella direzione del carico

asta lastra

b

L

asta

L



Carico critico
di un’asta compressa

asta ideale priva di imperfezioni e costituita da materiale 

linearmente elasticolinearmente elastico

• la deformata critica è 

un’unica onda, con 

semi-lunghezza d’onda 

pari alla lunghezza 

dell’asta l
L

asta



Carico critico
di un’asta compressa

asta ideale priva di imperfezioni e costituita da materiale 

linearmente elasticolinearmente elastico

La teoria, sviluppata da Eulero, fornisce
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Comportamento post-critico
di un’asta compressa

asta ideale priva di imperfezioni e costituita da materiale 

linearmente elasticolinearmente elastico

• quando si raggiunge il carico 

critico si hanno spostamenti 

trasversali molto grandi per 

piccolissimi incrementi di 

carico

• in pratica il carico non può 

N

N

hp. grandi spostamenti

• in pratica il carico non può 

aumentare ulteriormente e la 

rigidezza assiale si può 

considerare nulla spostamento assiale δ

Ncr

hp. piccoli spostamenti



Carico critico
di un’asta compressa

asta perfetta ma di materiale elastico-perfettamente 

plastico

• la tensione critica non può 

superare la tensione di 

snervamento

• aste tozze: si snervano 

prima di instabilizzarsi

aste snelle: si instabilizzano 

in campo elastico

plastico

asta tozza

σcr

in campo elastico

• il limite è costituito dalla 

snellezza λ1 che corrisponde 

alla tensione di 

snervamento 0

asta tozza

(snervamento)
asta snella

(instabilità)

0 λλ1

yf

E
π=λ1



Carico critico
di un’asta compressa

asta reale con imperfezioni e costituita da materiale 

elastico-perfettamente plastico

• la tensione critica è 

minore di quella che si 

avrebbe nel caso di asta 

perfetta

elastico-perfettamente plastico

σcr

• il comportamento post-

0

asta reale

0 λλ1

• il comportamento post-

critico è comunque 

analogo a quello 

dell’asta perfetta



Carico critico
di una lastra compressa

lastra ideale priva di imperfezioni e costituita da materiale 

linearmente elastico

l

linearmente elastico

L

• le ondulazioni che si 

formano hanno una 

lunghezza della 

semi-onda comparabile 

con la larghezza b

bb



Carico critico
di una lastra compressa

lastra ideale priva di imperfezioni e costituita da materiale 

linearmente elastico

L

linearmente elastico

• tenendo conto che
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Comportamento post-critico
di una lastra compressa

lastra ideale priva di imperfezioni e costituita da materiale 

linearmente elasticolinearmente elastico

• quando si raggiunge il carico 

critico lo sbandamento fuori 

piano causa l’allungamento 

delle fibre trasversali, che 

tendono quindi a limitarlo 

grazie alla loro rigidezza 

estensionale

L

estensionale

• per questo motivo:

– è possibile aumentare ulteriormente il carico

b



Comportamento post-critico
di una lastra compressa

lastra ideale priva di imperfezioni e costituita da materiale 

linearmente elastico

L

linearmente elastico

• per N > Ncr

– le fibre longitudinali più vicine al 

bordo, più vincolate, sono più 

rigide di quelle centrali e 

portano un carico maggiore

– il diagramma delle tensioni in 

mezzeria non è uniforme, ma ha 

σmax

b

mezzeria non è uniforme, ma ha 

un valore massimo in prossimità 

dei bordi e minimo al centro
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Vedi file Instabilità locale, foglio sigma max



Comportamento post-critico
di una lastra compressa

lastra ideale priva di imperfezioni e costituita da materiale 

linearmente elastico

L

linearmente elastico

• quando si raggiunge il carico 

critico lo sbandamento fuori 

piano causa l’allungamento 

delle fibre trasversali, che 

tendono quindi a limitarlo 

grazie alla loro rigidezza 

estensionale

b

estensionale

• per questo motivo:

– è possibile aumentare ulteriormente il carico

– la rigidezza assiale della lastra si riduce (fino al 40% del valore 

iniziale) ma non si annulla



Comportamento post-critico
di una lastra compressa

lastra ideale priva di imperfezioni e costituita da 
materiale linearmente elasticomateriale linearmente elastico

• quando si raggiunge il carico 

critico lo sbandamento fuori 

piano causa l’allungamento 

delle fibre trasversali, che 

tendono quindi a limitarlo 

grazie alla loro rigidezza 

estensionale

N

Ncr
asta

lastra

estensionale

• per questo motivo:

– è possibile aumentare ulteriormente il carico

– la rigidezza assiale della lastra si riduce (fino al 40% del valore 

iniziale) ma non si annulla

spostamento assiale δ



Carico massimo
di una lastra compressa

lastra perfetta ma di materiale elastico-perfettamente 

plasticoplastico

• il carico massimo 

corrisponde al 

raggiungimento della 

tensione di snervamento 

nella fibra più sollecitata
Lσmax = fy
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Vedi file Instabilità locale, foglio N ult



Esempio

Vedi file Instabilità locale, foglio esempio



Comportamento post-critico
di una lastra compressa

Approccio semplificato: Von Karman, 1932

l

• per N > Ncr

– si assume che il diagramma 

delle tensioni sia costante (pari 

a σmax) ma agisca solo su una 

parte beff della lastra σmax Lσmax

beff/2 beff/2

– la larghezza beff è tale da 

mantenere invariata la 

b

σmax

b

σmax

beff/2 beff/2

b

– la larghezza beff è tale da 

mantenere invariata la 

risultante delle tensioni

beff è detta

larghezza efficace



Comportamento post-critico
di una lastra compressa

Approccio semplificato: Von Karman, 1932

(asta perfetta)

Lσcom

beff/2 beff/2

(asta perfetta)

• la larghezza efficace potrebbe 

essere calcolata dalle espressioni 

mostrate in precedenza

es. per N=Nult

y
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• ma si preferisce assumere che, per 

b

• ma si preferisce assumere che, per 

un dato σcom, beff sia la larghezza 

per la quale questa tensione è 

critica
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Comportamento post-critico
di una lastra compressa

Approccio semplificato: Von Karman, 1932 – EC3

(asta perfetta)(asta perfetta)
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Comportamento post-critico
di una lastra compressa

Approccio semplificato: Von Karman, 1932 – EC3

p

eff

b
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λ
==ρ

1

lastra perfetta: lastra reale, con imperfezioni:

2

22.0

p

peff

b

b

λ

−λ
==ρ

L’espressione viene 

generalizzata nell’Eurocodice generalizzata nell’Eurocodice 

3 

per tener conto di vincoli 

differenti e distribuzioni di 

tensioni non uniformi

Eurocodice 3, parte 1-5, punto 4.4



Indicazioni di normativa
Eurocodice 3, parte 1-5, punto 4.4





Comportamento post-critico
di una lastra compressa

Approccio semplificato: Von Karman, 1932 – EC3
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Per elementi soggetti a tensioni < fy si usa

con la stessa espressione di ρ

Eurocodice 3, parte 1-5, punto 4.4

6.0
18.0

22.0 ,

2

,

,

−λ

λ−λ
+

λ

−λ
==ρ

p

redpp

redp

redpeff

b

b

precedenti versioni dell’EC3 consideravano troppo cautelativa 

l’espressione e suggerivano



Comportamento post-critico
di una lastra compressa

Differenti possibili approcci semplificati:

• larghezza efficacelarghezza efficace

- è l’approccio base, il più utilizzato

• spessore efficace

- è usato per ridurre il contributo degli irrigidimenti nella parte 

1-3 dell’Eurocodice 3

- è usato diffusamente nell’Eurocodice 9 (alluminio)

• area efficace

- è citato come approccio generale nella parte 1-5 dell’Eurocodice 3- è citato come approccio generale nella parte 1-5 dell’Eurocodice 3

• tensione ridotta

- era usato nel passato



Lastra con un bordo longitudinale libero

• il comportamento è analogo a quello della lastra in cui 

entrambi i bordi longitudinali sono vincolati, ma il suo carico 

critico è molto più bassocritico è molto più basso

• la tensione critica può essere calcolata con le stesse 

espressioni valide per lastra vincolata a entrambi i bordi, 

ponendo però k=0.43

vincolata su due lati vincolata su un solo lato

k=4 k=0.43



Esempio

Vedi file Instabilità locale, foglio b eff



Lastre molto snelle

• per annullare o limitare la riduzione del carico critico (e 

quindi della capacità portante) si possono aggiungere degli quindi della capacità portante) si possono aggiungere degli 

irrigidimenti

– per lastre con un bordo libero: 

irrigidimenti di bordo

– per tutte le lastre : irrigidimenti 

intermedi

occorre verificare l’efficacia degli irrigidimenti

(controllare che non vadano in carico critico)


